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Zum Thema / Dozenten

Zur Charakterisierung der mecha-
nischen Eigenschaften von Kon-
struktionswerkstoffen sind die
Prufverfahren Zugversuch, Kerb-
schlagbiegeversuch und Hartepru-
fung grundlegende, wichtige und
haufig eingesetzte Methoden fur
die Qualitatssicherung, die ferti-
gungsbegleitende Kontrolle und
die Entwicklung neuer bzw. die
Optimierung bekannter Werkstof-
fe. Diese Verfahren werden in der
Fortbildungsveranstaltung behan-
delt, wobei sie sich in erster Linie
an Personen richtet, die in Betrie-
ben der Metallherstellung und
Metallverarbeitung im Rahmen der
Eingangs-, Zwischen- und Endkon-
trolle die (zerstdrende) mechani-
sche Werkstoffpriafung durch-
fihren, betreuen oder Uberwa-
chen, oder dies zukunftig tun sol-
len. Angesprochen werden primar
Mitarbeiter, die auf dem Gebiet
der Werkstoffpriafung nicht ausge-
bildet sind, oder die friiher einmal
erworbene Kenntnisse auffrischen
und aktualisieren wollen. Damit
versucht der Kurs eine in den letz-
ten Jahren durch den Wegfall von
Ausbildungsplatzen fur Werkstoff-
pruferinnen oder Werkstoffprifer
entstandene Licke in der Qualifi-
zierung fur eine Tatigkeit in
mechanischen Werkstoffpruflabors
zu schlieBen.

Die Fortbildungsveranstaltung soll
dabei nicht das Lesen der einschla-
gigen, umfangreichen Priafnormen
ersetzen. Vielmehr wird versucht,
durch Vermittlung von Hinter-
grundinformationen, der Veran-
schaulichung von Zusammenhan-
gen und nicht zuletzt durch eigene
praktische Anwendung des Erlern-
ten den Zugang und das Verstand-
nis fir die Normenschriften zu
erleichtern. Darlber hinaus ist
durch die personliche und unmit-
telbare Interaktion mit den Dozen-

ten und Betreuern reichlich Gele-
genheit gegeben, speziellere Fra-
gestellungen aus dem eigenem

beruflichen Umfeld anzusprechen.

Die Fortbildungsveranstaltung setzt
sich aus Vortragen und Prakti-
kumsversuchen zusammen. In den
Vortragen werden jeweils vormit-
tags die Kenntnisse vermittelt, die
fur eine erfolgreiche Durchftihrung
der nachmittaglichen Versuche
erforderlich sind. Die Versuche
werden unter Anleitung durch
einen erfahrenen Versuchsbetreuer
in Gruppen von maximal 8 Perso-
nen durchgefthrt, was eine inten-
sive und aktive Einbindung der
Teilnehmer in die Versuchsdurch-
fahrung garantiert. Die Versuchs-
auswertung und die Diskussion der
Versuchsergebnisse erfolgen in
jeder Gruppe gemeinsam.

Das Fortbildungspraktikum steht
unter der fachlichen Leitung von
Prof. Dr.-Ing. habil. H.-J. Christ
vom Institut fur Werkstofftechnik
der Universitat Siegen.

Weitere Dozenten und Betreuer
der Demonstrationsversuche sind:

Dipl.-Ing. H. P. Dressel

L. Habel

B. Jiingst

Dipl.-Ing. W. Kramer

M. Noll

Dr.-Ing. A. Ohrndorf

M. Stenke

Institut fur Werkstofftechnik, Uni-
versitat Siegen

Prof. Dr.-Ing. habil. U. Krupp
Fakultat Ingenieurwissenschaften
und Informatik, Fachhochschule
Osnabruck

Prof. Dr.-Ing. M. Zimmermann
Institut far Werkstoffwissenschaft,
Technische Universitat Dresden

Teilnehmerhinweise

Das Fortbildungsseminar findet an
der Universitat Siegen statt, die im
Stadtteil Siegen-Weidenau (Haard-
ter Berg) liegt. Die Vortrage finden
in der Raumlichkeiten des Artur-
Woll-Hauses der Universitat Siegen
und die Demonstrationsversuche in
den Laborrdumen des Instituts far
Werkstofftechnik, Paul-Bonatz-
StraBe 9-11, statt.

Da der Teilnehmerkreis der Fortbil-
dungsveranstaltung auf 24 Teilneh-
mer begrenzt ist, erfolgt die Regis-
trierung nach dem Eingangsdatum
der Anmeldung. Die Teilnahmege-
buhr bitten wir erst nach Erhalt
der Bestatigung unter Angabe des
Namens des Teilnehmers und der
kompletten Rechnungsnummer
auf eines der DGM-Konten zu
Uberweisen.

Informationen zur Zimmer-
bestellung erhalten Sie mit den
Bestatigungsunterlagen.

Weitere Informationen
erhalten Sie bei:

Deutsche Gesellschaft

fur Materialkunde e.V.

Niels Parusel

Susanne Grimm
Senckenberganlage 10
D-60325 Frankfurt

Telefon: +49-(0)69-75306-757
Zentrale: +49-(0)69-75306-750
Telefax:  +49-(0)69-75306-733
E-Mail:  fortbildung@dgm.de
http://www.dgm.de

Teilnahmegebiihr fir
DGM-Mitglieder: 1.300,- EURO
Personliche DGM-Mitglieder bzw.

1 Mitarbeiter eines DGM-Mitglieds-
institutes / DGM-Mitgliedsunter-
nehmens.

DGM-Nachwuchsmitglied
(<30 Jahre)*: 650,- EURO

Teilnahmegebiihr: 1.400,- EURO

Nachwuchsteilnehmer
(<30 Jahre)*: 840,- EURO

* Nachwuchspldtze werden nur vergeben,
wenn die Veranstaltung nicht voll ausgela-
stet ist. Spatestens 3 Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn erhalten die angemeldeten
Nachwuchsteilnehmer eine Mitteilung, ob
die Teilnahme maoglich ist. Bei groBer Nach-
frage wird bei der Platzvergabe das DGM-
Nachwuchsmitglied bevorzugt.

In der Teilnahmegebiihr sind enthalten:

* Seminarunterlagen

® Pausengetranke

* Mittagessen*

® ein gemeinsames Abendessen*

(* Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.)

Teilnahmebedingungen:

Mit der Anmeldung werden die nachfolgen-
den Teilnahmebedingungen verbindlich
anerkannt. Abmeldungen missen schriftlich
erfolgen. Bei Rucktritt bis 30 Tage vor
Veranstaltungsbeginn betragt die Bearbei-
tungsgebuhr pauschal 100 Euro. Danach
betragt die Stornierungsgebihr 50% der
Teilnahmegebuhr. Die Stornierung muss

10 Tage vor Veranstaltungsbeginn vorlie-
gen, anderenfalls ist die volle Teilnahmege-
buhr zu zahlen. In diesem Fall senden wir
die Veranstaltungsunterlagen auf Wunsch
zu. Es ist moglich, nach Absprache einen
Ersatzteilnehmer zu benennen. Muss eine
Veranstaltung aus unvorhersehbaren Grin-
den abgesagt werden, erfolgt eine sofortige
Benachrichtigung. In diesem Fall besteht
nur die Verpflichtung zur Rickerstattung
der bereits gezahlten Teilnahmegebuhr. In
Ausnahmefallen behalten wir uns den
Wechsel von Referenten und/oder Anderun-
gen im Programmablauf vor. In jedem Fall
beschrankt sich die Haftung der Deutschen
Gesellschaft fur Materialkunde e.V.
ausschlieBlich auf die Teilnahmegebhr.
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9:00

10:30

11:30

14:00 - 17:00

17:00

Montag

H.-J. Christ 8:30

BegriiBung und Einfiihrung

H.-J. Christ

Grundlagen des Verformungsverhaltens
metallischer Werkstoffe |

elastische Verformung, plastische Verformung
(mikroskopisch, makroskopisch), Versetzungen,
Versetzungsbewegung, Verfestigung

Kaffeepause

H.-J. Christ
Grundlagen des Verformungsverhaltens
metallischer Werkstoffe Il
Verfestigung, Hartungsmechanismen, Temperatur-
und Dehngeschwindigkeitseinfluss
11:00

A. Ohrndorf
Mechanische Werkstoffpriifung:
Kerbschlagbiegeversuch und Zugversuch
Einfuhrung in die Normung der mechanischen
Prufverfahren, Kerbschlagbiegeversuch: Zahigkeitsver-
halten metallischer Werkstoffe, Zugversuch:
Bestimmung von Festigkeitswerten

13:30 - 16:30
Mittagspause

L. Habel und B. Jingst
Durchfithrung und Auswertung des Zugversuchs

M. Stenke
Der Kerbschlagbiegeversuch - Ermittlung einer
Kerbschlagarbeit-Temperatur-Kurve

W. Kramer
Ermittlung von r- und n-Werten im Zugversuch

Besichtigung der Laboreinrichtungen des Instituts
fiir Werkstofftechnik

Dienstag

A. Ohrndorf

Mechanische Werkstoffpriifung: Hartepriifung

Die Harte eines Werkstoffs, statische Harteprtfung
nach Brinell, Vickers und Rockwell, Umrechnung von
Hartewerten, dynamische Harteprtfung, Sonderver-
fahren

8:30

9:30

H. P. Dressel
Fraktographische Erscheinungsformen von Briichen
an metallischen Werkstoffen
Untersuchungsverfahren zur fraktographischen
Beurteilung von Bruchflachen, makrofraktographische
Bruchmerkmale, mikrofraktographische Bruchmerk-
male

10:00
Kaffeepause

M. Zimmermann

Ermiidungsverhalten von Konstruktionswerkstoffen
Wechselverformungsverhalten, Bildung charakteristi-
scher Versetzungsanordnungen, Ermidungsrissinitiie-
rung, Ermidungsrissausbreitung, Wohlerdiagramm

Mittagspause
11:00 - 12:00

L. Habel und B. Jingst
Die Methoden der Makrohértepriifung

13:30 - 15:30

H. P. Dressel
Fraktographische Beurteilung von Bruchflachen
am Rasterelektronenmikroskop

M. Noll
Anwendung der Mikrohartepriifung

Maglichkeit einer geflihrten Besichtigung der Altstadt
Siegens

15:30
Geselliger Abend

Mittwoch

H.-J. Christ

Einfliihrung in die Bruchmechanik
Rissoffnungsarten, Spannungsverteilung am Riss,
Konzepte der Bruchmechanik, Spannungsintensitats-
faktor, Anwendung auf zyklische Beanspruchung

H.-J. Christ

Anwendungsbeispiele zur Bruchmechanik
Berechnung der kritischen Risslange bei einem Rand-
riss, Vergleich des Spannungsintensitatsfaktors mit
der Bruchzahigkeit bei einem Innenriss, Analyse eines
geborstenen Rohrbogens, Gultigkeitsbetrachtung zur
Bruchzahigkeitsbestimmung

U. Krupp

Verformungs- und Versagensverhalten metallischer
Schaume

Arten von Metallschdumen und -schwammen,
Herstellverfahren, charakteristisches Verformungsver-
halten, KenngroBen aus dem Druckversuch, Versagen
von Metallschdumen

Kaffeepause

Mittagspause

A. Ohrndorf
Druckversuch an metallischen Schaumen

M. Zimmermann
Methoden der Ermittlung der Schwingfestigkeit

M. Stenke
Ermittlung der Bruchzahigkeit
Abschlussdiskussion

Ende der Veranstaltung
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